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holz ist ein faszinierender, vielseitig einsetzbarer und zugleich intelligenter Werkstoff, der für uns Menschen in vielerlei hinsicht eine wichtige rolle  

spielt. der junge baum im Wald erfüllt bereits eine wertvolle Aufgabe neben seiner so wichtigen Funktionen für Wohlfahrt, schutz und als nutzprodukt holz. 

er entzieht der luft schädliches Co2, bindet Kohlenstoff C und gibt sauerstoff o2 an die Atmosphäre ab.

Faszinierend sind die vielen einsatzmöglichkeiten von holz. ob als einfacher Kochlöffel, als Musikinstrument, Kunstobjekt, Möbel, Wärme- und 

energielieferant oder als hightech produkt für den massiven holzbau. täglich kommen wir mit diesem einzigartigen rohstoff in berührung. die 

eigenschaften dieses intelligenten Werkstoffes spiegeln sich zum beispiel in tragfähigkeit, langlebigkeit, stabilität und Feuerwiderstand wider. holz 

wirkt sich zudem positiv auf das Wohlbefinden der Menschen und damit auf ihre Gesundheit aus.

binderholz Natur iN architektur

holz, eiN iNtelligeNter rohstoff

Vorteile Der MassiVeN BBs BauWeise

unkompliziert | schnell | trocken

die massive bbs holzbauweise kombiniert alle bekannten Vorteile massiver 

Konstruktionen wie schallschutz, brandschutz, solide Konstruktion, Wertbeständigkeit, etc.

mit den ökologischen Vorteilen des nachhaltigen rohstoffes holz.

massive Bauweise • formstabilität • Wohnbehaglichkeit

kurze Bauzeiten • sichtqualität • geringe aufbaustärken

hohe Vorfertigung • geringer temperaturfluss



bbs ist mehrschichtig, vollkommen massiv aus holz aufgebaut. durch das Verkleben von längs- und Querlagen wird das „Arbeiten“ des holzes auf ein ver-

nachlässigbares Maß reduziert. so werden die Anforderungen an einen modernen baustoff sicher erfüllt. bbs ist ein massiver Fertigteil aus holz, der Wärme 

dämmt und gleichzeitig lasten abtragen kann. der brandsicher ist und gut schalldämmend wirkt. der sich schnell trocken verbauen lässt und positiven einfluss 

auf das Wohlbefinden der Menschen hat. 99,4 % holz und 0,6 % Klebstoff - das ist bbs - ein monolithischer baustoff. durch die kombinierte Anwendung 

des systemformats bbs 125 und der großformatigen platte bbs Xl können Ausführende wie auch planer noch flexibler mit brettsperrholz bbs arbeiten und 

so gezielt die Vorteile jedes einzelnen Formates nutzen.

BBs WaND

bbs Wandelemente erfüllen sicher und solide alle Anforderungen der statik, der 

Aussteifung, des brandschutzes sowie der bauphysik. bbs Konstruktionen erreichen 

alle üblichen sowie dem stand der technik entsprechenden Wärmedämmwerte und 

führen aufgrund des diffusionsoffenen Aufbaues und der eigenschaft, spitzenwerte 

der raumluftfeuchte dämpfen zu können, zu einem behaglichen und ausgeglichenen 

raumklima.

BBs Decke

die Ausführung von decken mit bbs bringt nicht nur bautechnische Vorteile wie 

selbsttragende und trockene bauweise, scheibenwirkung, formstabile bauteile, aus-

reichender brand- und schallschutz, sondern auch fertige sichtoberflächen sowie 

ein hohes Maß an Wohnbehaglichkeit durch die positive Wirkung der holzmasse 

auf das raumklima.

BBs Dach

bbs ist für jede dachform geeignet. so werden rasch regendichtheit und fertige 

sichtoberfläche an der innenseite ermöglicht. bbs dachkonstruktionen erfüllen sicher 

und solide alle statischen, brandschutz- und schalltechnischen Anforderungen. da 

bbs Wärme gut dämmt und gleichzeitig hervorragend speichert, trägt es nicht nur im 

Winter zu einer wohlig warmen raumtemperatur sondern auch im sommer zu einem 

optimalen schutz gegen Überhitzung des Gebäudes (sommerlicher Wärmeschutz) bei.

BiNDerholz BrettsPerrholz BBs

BiNDerholz BrettsPerrholz BBs | auf eiNeN Blick



binderholz produziert alle für den holzbau wichtigen Massivholzprodukte 
und bietet zusätzlich umfassende dienstleistungen an: 

Assistenz und beratung durch qualifizierte Ansprechpartner

engineering | bauphysik

produktkombinationen verschiedener holzbauprodukte 

logistikplanung und -lösungen

kostenkalkulation

konzept statik, bauphysik, brandschutz, detaillösungen

Vordimensionierung bemessungstabellen, statikprogramm

technische Beratung 

das BBs statikprogramm und die BBs Verarbeitungsrichtlinie
finden sie auf unserer Webseite unter www.binderholz.com

BiNDerholz BausYsteMe | koMPeteNz

BiNDerholz BausYsteMe | serVice
 B I N D E R H O L Z    B A U S Y S T E M E    G M B H

 VORSTATIK - ERSETZT KEINE PRÜFFÄHIGE STATIK

musterhaus
Muster 1

Durchlaufträger aus Brettsperrholz - Binder

Vollversion

Bemessung nach [EN] EN 1995-1-1:2009, ETA 06/0009:2006

WallnerMild

Allgemeines
Nutzungsklasse

NKL

2

kdef

0,80

Bauteile in offenen, überdachten Konstruktionen

k sys

1,10

Gebrauchstauglichkeit

Erscheinungsb. Schadensverm.

Kragarmaufbiegungen ber.
nein

zul w,inst

ℓ / 300

zul w,fin
ℓ / 250

ℓ / 200

Brand

R 90
1

einseitig

β0

0,74
mm/min

ρ

480
kg/m³Bemessungsergebnisse

Maßgebend

80 %

Moment

59 %

Querkraft

53 %

DurchbiegungErscheinungsbild

80 %

Schadensvermeidung

74 %

Schwingung

OK

Brand
Moment

64 %

Querkraft

32 %

Querschnitt

System

Hersteller: Binder

Längen
Gleichlasten

Typ:
BBS 125

Feld
Li

g 2,k
g 1,k + g 2,k

n k
s k

w k
Element: 163

[m]
[kN/m]

[kN/m]
[kN/m]

[kN/m]
[kN/m]

Decklage quer zur Spannrichtung

G
N

S
W

g 1,k =
0,78

Lage
Stärke

Orientierung
Material

Kragarm Li
1,50

1,50
2,28

4,00

i
di [mm]

°

Feld 1

4,50
2,50

3,28
2,00

1

42
0

C24 (S10)

Feld 2

5,00
2,50

3,28
2,00

2

21
90

C24 (S10)

Feld 3

6,00
2,50

3,28
2,00

3

37
0

C24 (S10)

Feld 4

4

21
90

C24 (S10)

Feld 5

5

42
0

C24 (S10)

Feld 6

6

Feld 7

7

Kragarm Re

8
9

d

163
5

C24 (S10)

Einzellasten

erste Einzellast
zweite Einzellast

Feld
Lastgruppe

xF
Fk

xF
Fk

[m]
[kN]

[m]
[kN]

Kragarm Li
S

0,00
2,90

Feld 1
G

2,00
8,50

Feld 2
G

2,00
5,00

Feld 3
Feld 4

Feld 5
Feld 6

Feld 7
Kragarm Re

Schwingungsnachweise

Lastangaben

Berücksichtigt

ja

Verleimte Decke mit schwimmendem Estrich

Lastgruppe Lasttyp

Laststellung
Dämpfungsmaß

Eigengewicht
G

G
Ständige Lasten

gesamt

D

2,50%

Nutzlast

N
NA

A: Wohnflächen

feldweise
Angaben quer zur Spannrichtung

Schnee

S
S2

Orte unter 1000 m Seehöhe

gesamt
Breite

b

7,20 m

Wind

W
W

Windlasten

gesamt
Steifigkeit (EI)b

0,2710 MNm² / m

Voll

K
F

F
F

F
F

F
F

K
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das von binderholz und saint Gobain rigips Austria erstellte handbuch 
Massivholzbau bietet 133 geprüfte Konstruktionsaufbauten für Wand, 
decke und dach sowie sämtliche wichtige informationen zu den themen 
brandschutz, Wärmeschutz, schallschutz und ökologische bewertung.

die Aufbauten des handbuchs Massivholzbau sind gemeinsam mit 1.200 gezeichneten
detaillösungen in einer online datenbank unter www.binderholz.com verfügbar.

haNDBuch MassiVholzBau

oNliNe DateNBaNk
Dies ist ein Auszug aus der Planungsmappe „Handbuch Massivholzbau“. Änderungen sind aufgrund anwendungs- oder produkttechnischer Verbesserungen vorbehalten. 

Versichern Sie sich, ob Sie die aktuellste Ausgabe vorliegen haben. Druckfehler sind nicht auszuschließen.

Bezeichnung: DE11  
Stand: 14. 12. 2010

DECKE - HOLZMASSIVBAU
- sicht, trocken

Bei Rigiplan Estrichelementen ist ein Zuschlag von ∆Ln,w =2dB zu berücksichtigen.

Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain RiGipS Austria durch akkreditierte prüfanstalten geprüft.

BAUStOffAngABEn ZUr KOnStrUKtIOn, SCHICHtAUfBAU

(von außen nach innen, Maße in mm) 
Dicke 

Baustoff 

Wärmeschutz 

 Brennbarkeitskl.

	
	

	

	 	
	 min – max 

     c 
EN 13501-1

A 
25,0 

Rigidur oder Rigiplan Estrichelement 
 0,350  

19 
1200 1,100  

A1

B 
10,0 

Trittschalldämmung MW-T  

 
 

(aufkaschiert oder lose) 

 0,035  
1 

160 1,030  
A2

C 
60,0 

Rigips Ausgleichsschüttung 

 0,130  
2 

460 1,000  
A1 

D 
 

Rieselschutz 

 0,200  423 
636 0,000  

E  

E 147,0 
Brettsperrholz BBS (5-lagig) 

 0,130  
50 

470 1,600  
D

*Ökologische Bewertung im DetailgWP 

AP 

PEIne 

PEIe 

EP 

POCP

[kg CO2 Äqv.] 
[kg SO2 Äqv.] 

[MJ] 

[MJ] 

[kg pO4 Äqv.] 
[kg C2 H4 Äqv.]

-91,048 
0,208 

775,058 
1721,521 

0,031 

0,05

BAUPHySIKALISCHE UnD ÖKOLOgISCHE 

BEWErtUng

Brandschutz 
REi 

90

max. Spannweite l = 5 m 
max. Last (qfi, d) = 5,06 [kN/m2]; Klassifizierung durch iBS

Wärmeschutz U[W/m2K] 
0,47

 

Diffusionsverhalten geeignet

 

mw,B,A [kg/m2] 
35,1

Speicherwirksame Masse oben: 42,1 kg/m2 

Berechnung durch HFA
Schallschutz 

Rw  

56 

 

Ln,w  

60Ökologie* 
Oi3Kon 

2,0

Berechnung durch iBO

*flächenbezogene Massem 

Berechnet mit
128,4 [kg/m2] 

Gipsfaserplatte

Dies ist ein Auszug aus der Planungsmappe „Handbuch Massivholzbau“. Änderungen sind aufgrund anwendungs- oder produkttechnischer Verbesserungen vorbehalten. 
Versichern Sie sich, ob Sie die aktuellste Ausgabe vorliegen haben. Druckfehler sind nicht auszuschließen.

Bezeichnung: AW04 e Stand: 14. 12. 2010
AuSSenWAnd – holZMASSiVBAu
- hinterlüftet
- mit installationsebene, geschalt

BAuStoffAngABen Zur konStruktion, SchichtAufBAu
(von außen nach innen, Maße in mm)

	 dicke Baustoff Wärmeschutz  Brennbarkeitskl.

	 	 	 	 	 		min	–	max	 	 				c	 EN	13501-1

A	 19,0	 Holz	Außenwandverkleidung	 	 0,150	 	 50	 600	 1,600	 	 D

B	 40,0	 Holz	Lattung	(40/60)	 	 0,130	 	 50	 500	 1,600	 	 D

C	 22,0	 Holzfaserdämmplatte	 	 0,047	 	 3-7	 240	 2,100	 	 E

D	 140,0	 Holzfaserdämmplatte	 	 0,040	 	 3-7	 125	 2,100	 	 E

E	 100,0	 Brettsperrholz	BBS	(5-lagig)	 	 0,130	 	 50	 470	 1,600	 	 D

F	 70,0	 Holz	Lattung		(60/60;	e=625)		

	 	 auf	Schwingbügel	 	 0,130	 	 50	 500	 1,600	 	 D

G	 50,0	 Mineralwolle	 	 0,040	 	 1	 18	 1,030	 	 A1

H	 25,0	 Rigips	Feuerschutzplatte	RF	(2x12,5mm)	oder	 	 0,250	 	 10	 900	 1,050	 	 A2	

H	 25,0	 Gipsfaserplatte	Rigidur	H	(2x12,5mm)	 	 0,350	 	 19	 1200	 1,200	 	 A1

*ökologische Bewertung im detail

gWp Ap peine peie ep pocp

[kg	CO2	Äqv.]	 [kg	SO2	Äqv.]	 [MJ]	 [MJ]	 [kg	pO4	Äqv.]	 [kg	C2	H4	Äqv.]

-100,735	 0,199	 942,293	 1899,307	 0,03	 0,063

Die	dargestellten	Aufbauten	wurden	im	Auftrag	von	binderholz	und	Saint-Gobain	RIGIpS	Austria	durch	akkreditierte	prüfanstalten	geprüft.

BAuphySikAliSche und ökologiSche 
BeWertung

Brandschutz	 REI	 90

max.	Knicklänge	l	=	3	m	
max.	Last	(qfi,	d)	=	80,21	[kN/m];	Klassifizierung	durch	IBS

Wärmeschutz	 U[W/m2K]	 0,16
	 Diffusionsverhalten	 geeignet
	 mw,B,A	[kg/m2]	 26,3

Berechnung	durch	HFA

Schallschutz	 Rw		 59		
	 Ln,w		 –

ökologie*	 OI3Kon	 4,9

Berechnung	durch	IBO

*flächenbezogene Masse

m Berechnet mit

109,3	[kg/m2]		 Gipsfaserplatte

awmihi01b-01





BiNDerholz BrettsPerrholz BBs | techNische DateN

BBs 125 BBs Xl

aufbau kreuzweise verleimte brettlamellen 
3-, 5-, 7-schichtig

kreuzweise verleimte brettlamellen 
3-, 5-schichtig

format systemformat Großformat

Breite | länge 1,25 m | bis 24 m maximal 3,50 m | bis 22 m

stärke 60 bis 340 mm 60 bis 200 mm

holzfeuchte 12 %  +/-  2 % bei Auslieferung

rohdichte 470 kg/m³ (Fichte bei 12 % holzfeuchte)

lamellen dicke 20, 30, 35 oder 40 mm | nadelholz, technisch getrocknet, gütesortiert

Qualität | Decklage

Klassifizierung nach din en 13017-1

Ab - einseitig Wohnsicht | bC - einseitig industriesicht
nh-C - nichtsicht

Ab - einseitig Wohnsicht | bC - einseitig industriesicht
nh-C - nichtsicht

                            

Decklage

                Nichtsicht

decklage längs (dl) | einschichtplatten 1,25 m breit 
geschliffen oder gebürstet 
holzarten: Fichte, lärche, zirbe, Weißtanne, 
Antique (gedämpfte tanne, grob gebürstet)

decklage quer (dQ) 
einschichtplatten 1,25 m breit, geschliffen 
vertikale Fase am decklagenstoß 
holzart: Fichte

decklage längs (dl)
decklage längs (dl) | decklage quer (dQ)
Fugen zwischen den lamellen sind zulässig

keilzinkung Generalkeilzinkenstoß lamellen einzeln gezinkt | decklage bei sicht Ab/bC keilzinkenfrei

Verrechnungsbreiten 0,625 | 1,25 m 2,40 | 2,60 | 2,75 | 2,95 | 3,20 | 3,50 m

abbund CnC bearbeitung möglich

längsränder

Verklebung bbs: formaldehydfreier pUr Klebstoff nach en 301 | einschichtplatten: MUF; emissionsklasse e1

formänderung längs: 0,010 % je % holzfeuchteänderung | quer: 0,025 % je % holzfeuchteänderung

Wärmeschutz
Wärmeleitfähigkeit laut din 4108: lr = 0,13 W/mk  |  spezifische Wärmekapazität c = 2,10 kJ/kgK

temperaturleitfähigkeit a = 1,317 x 10 - 7 m²/s  (ρ= 470 kg/m³; l = 0,13 W/mK)
U-Werte für Konstruktionsaufbauten: siehe binderholz rigips „handbuch Massivholzbau“

schallschutz hoher schallschutz durch massive bauweise | Gutachten auf Anfrage 
siehe binderholz rigips „handbuch Massivholzbau“

Brandschutz nach en 13501: d, s2, d0 | Gutachten für rei 30 - 90 sowie Klassifizierungsberichte und Abp’s auf Anfrage
rechnerische Abbrandrate: abhängig vom plattenaufbau 0,67 - 0,74 mm/min

Diffusionswiderstand diffusionsoffen, dampfbremsend | μ = 40 - 70 (je nach holzfeuchte und Anzahl der Klebefugen)

luftdichtheit luftdicht ab 3-schichtigem Aufbau, Gutachten auf Anfrage

Nutzungsklassen zugelassen für nutzungsklassen 1 oder 2 gemäß en 1995-1-1

imprägnierungen auf Anfrage
                           imprägnierung Klasse 2 zum schutz vor pilz- und insektenbefall 

                                                                 entsprechend din 68800, Ctb p+ zertifikat

zulassungen europäische technische zulassung etA-06/0009 | Ce- Kennzeichnung
deutsche bauaufsichtliche zulassung z-9.1-534 | Französische zulassung Cstb Avis technique 3/11-704

1,25 m

24 m 22 m

3,50 m

  sicht

PEFC 06-35-20

28
56

28

28
56

28
56

28
56

ab 160 mmab 200 mmab 140 mm



BiNDerholz BrettsPerrholz BBs | keNNWerte

art der Beanspruchung
eN 1995-1-1 | eN 338 | N/mm²

BBs 125 BBs Xl

e-Modul biegung                      e0,mean

biegung normal zur ebene         fm,k

schubmodul                              Gmean

rollschubmodul                        Gr,mean

schub aus Querkraft                  fr,k

druck in ebene                          fc,0,k

druck normal zur ebene            fc,90,k

zug in ebene                             ft,0,k

11.000
18

690
50
1

21
2,5
9,8

11.000
24
690
50
0,7
21
2,5
14

Querschnittswerte für nachgiebig verbundene längslagen nach dem Gamma-Verfahren 

leff  ...  bezugslänge    ieff ...  trägheitsmoment

Aeff  ...  Querschnittsfläche netto (nur längslagen) ieff ...  trägheitsradius

Weff ...  Widerstandsmoment

Qualität der decklage nach din en 13017-1:

Ab ... einseitig Wohnsicht nh-C ... nichtsicht

bC ... einseitig industriesicht dQ     ... decklage quer

3

AB, BC, 
NH-C

DQ-AB/BC,
NH-C

60 20 20 20
2

400
562 1577 1,99

4 574 1691 2,06
6 576 1714 2,07

AB, BC, 
NH-C

DQ-AB/BC,
NH-C

80 20 40 20
2

400
892 3091 2,78

4 923 3548 2,98
6 929 3649 3,02

NH-C NH-C 90 30 30 30
2

600
1225 4790 2,83

4 1280 5539 3,04
6 1291 5707 3,08

NH-C NH-C 100 35 30 35
2

700
1512 6469 3,04

4 1592 7617 3,30
6 1608 7881 3,36

NH-C NH-C 120 40 40 40
2

800
2086 9991 3,53

4 2249 12613 3,97
6 2283 13277 4,07

5

AB, BC, 
NH-C

DQ-AB/BC,
NH-C

100 20 20 20 20 20
2

600
1273 5458 3,02

4 1308 6270 3,23
6 1315 6449 3,28

AB, BC, 
NH-C

DQ-AB/BC,
NH-C

120 20 30 20 30 20
2

600
1623 7743 3,59

4 1680 9447 3,97
6 1691 9851 4,05

AB, BC, 
NH-C

DQ-AB/BC, 
NH-C

140 40 20 20 20 40
2

1000
2748 15078 3,88

4 2945 19175 4,38
6 2986 20213 4,50

---
DQ-AB/BC,

NH-C
140 20 40 20 40 20

2

600
1976 10240 4,13

4 2057 13190 4,69
6 2073 13937 4,82

AB, BC, 
NH-C

--- 150 40 20 30 20 40
2

1100
3113 18164 4,06

4 3321 23122 4,58
6 3364 24378 4,71

AB, BC, 
NH-C

DQ-AB/BC, 
NH-C

160 40 20 40 20 40
2

1200
3506 21680 4,25

4 3721 27580 4,79
6 3764 29074 4,92

AB, BC, 
NH-C

DQ-AB/BC, 
NH-C

180 40 30 40 30 40
2

1200
4061 25338 4,60

4 4403 35310 5,42
6 4474 38154 5,64

AB, BC, 
NH-C

DQ-AB/BC, 
NH-C

200 40 40 40 40 40
2

1200
4617 29001 4,92

4 5094 43666 6,03
6 5195 48294 6,34

AB, BC, 
NH-C

--- 220 60 30 40 30 60
2

1600
6099 42978 5,18

4 6984 65856 6,42
6 7186 73412 6,77

AB, BC, 
NH-C

--- 240 60 40 40 40 60
2

1600
6708 46343 5,38

4 7912 77453 6,96
6 8198 89042 7,46

AB, BC, 
NH-C

--- 300 80 30 80 30 80
2

2400
11037 96872 6,35

4 12916 158836 8,14
6 13368 181919 8,71

AB, BC, 
NH-C

--- 320 80 40 80 40 80
2

2400
11567 96978 6,36

4 14025 173440 8,50
6 14648 205926 9,26

7

AB, BC, 
NH-C

--- 260 60 20 40 20 40 20 60
2

2000
8396 66601 5,77

4 9626 105298 7,26
6 9905 118503 7,70

AB, BC, 
NH-C

--- 280 60 40 20 40 20 40 60
2

1600
7925 52997 5,76

4 9926 102510 8,00
6 10439 125183 8,85

AB, BC, 
NH-C

--- 340 80 40 30 40 30 40 80
2

2200
11089 84044 6,18

4 14803 174521 8,91
6 15870 222383 10,05

schichten Qualität Decklage Dicke 
(mm)

aufbau (mm) kennwerte

BBs 125 BBs Xl s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 leff (m) aeff (cm2) Weff (cm3) leff (cm4) ieff (cm)



BiNDerholz BrettsPerrholz BBs | VorBeMessuNg

einfeld

zweifeld

Bemessung nach eurocode 5 und europäisch technischer zulassung (eN 1995-1-1:2004 und eta-06/0009) 

die länge des kürzeren Feldes beträgt
zwischen 80 % und 100 % des längeren Feldes

Anforderungen:
nutzungsklasse nKl 1 (innenräume kdef  =  0,6)
ständige last g1k: ständige Auflast ohne eigengewicht bbs (dieses wurde bei der berechnung bereits berücksichtigt)
nutzlast nk: Kategorien A und b (Wohn- und büroflächen: ψ0 = 0,7 ψ1 = 0,5 ψ2 = 0,3 lastdauer mittel, kmod = 0,8)
brandbemessung nach en 1995-1-2 und Gutachten ibs-080 12901:2008-06 (Charakteristische Abbrandrate für decke βn = 0,74 mm/min)
Grenzdurchbiegungen für die Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit:
erscheinungsbild: zulässige langzeitdurchbiegung in der quasi- ständigen bemessungssituation l/250 bzw. l/350
Querschnittswerte:
berechnung der bbs-Querschnitte nach dem Gamma-Verfahren (nachgiebiger Verbund). Für durchlaufträger leff = 4/5 * l
diese tabellen dienen zur Vorbemessung von bbs und ersetzen keine statischen berechnungen. 
die charakteristischen belastungen sind als Gleichlasten angesetzt.

Belastung 
(kN/m)

g1,k     nk

spannweite

3,0 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m 5,5 m 6,0 m

zulässige enddurchbiegung

l/250 l/350 l/250 l/350 l/250 l/350 l/250 l/350 l/250 l/350 l/250 l/350 l/250 l/350

1,0 1,0 80 80 90 90 100-5s 120-5s 120-5s 140 140 140 140 150 160 180
1,0 1,5 80 90 90 100-5s 100-5s 120-5s 120-5s 140 140 140 140 160 160 180
1,0 2,0 80 90 90 120-5s 120-5s 140 140 140 140 150 140 160 180 180
2,0 1,5 90 100-5s 120-5s 120-5s 140 140 140 150 150 160 160 200 180 220
2,0 2,0 90 100-5s 120-5s 140 140 140 140 150 150 180 160 200 180 220
2,5 2,0 90 120-5s 120-5s 140 140 140 140 160 150 180 180 200 200 220
2,5 2,5 90 120-5s 120-5s 140 140 140 140 160 160 180 180 220 200 220
2,5 3,0 90 120-5s 120-5s 140 140 140 140 160 160 200 180 220 200 220
2,5 3,5 100-5s 120-5s 120-5s 140 140 140 140 160 160 200 180 220 220 220
2,5 4,0 100-5s 120-5s 120-5s 140 140 150 150 180 160 200 200 220 220 220
2,5 4,5 120-5s 120-5s 140 140 140 150 150 180 180 200 200 220 220 240
2,5 5,0 120-5s 140 140 140 140 150 150 180 180 200 200 220 220 240
2,5 5,5 120-5s 140 140 140 140 160 160 180 180 200 200 220 220 240

Belastung 
(kN/m)

g1,k     nk

spannweite

3,0 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m 5,5 m 6,0 m

zulässige enddurchbiegung

l/250 l/350 l/250 l/350 l/250 l/350 l/250 l/350 l/250 l/350 l/250 l/350 l/250 l/350

1,0 1,0 80 80 80 80 80 90 90 100-5s 100-5s 120-5s 120-5s 140 140 140
1,0 1,5 80 80 80 80 80 90 90 120-5s 120-5s 120-5s 140 140 140 140
1,0 2,0 80 80 80 90 90 100-5s 100-5s 120-5s 120-5s 140 140 140 140 140
2,0 1,5 80 80 80 90 90 120-5s 120-5s 140 140 140 140 140 150 160
2,0 2,0 80 80 90 90 90 120-5s 120-5s 140 140 140 140 150 150 160
2,5 2,0 80 90 90 100-5s 100-5s 120-5s 120-5s 140 140 140 140 150 160 180
2,5 2,5 80 90 90 100-5s 120-5s 120-5s 120-5s 140 140 140 140 160 160 180
2,5 3,0 80 90 90 120-5s 120-5s 140 140 140 140 140 140 160 160 180
2,5 3,5 80 90 90 120-5s 120-5s 140 140 140 140 150 140 160 160 180
2,5 4,0 90 90 100 -5s 120-5s 120-5s 140 140 140 140 150 150 180 180 200
2,5 4,5 90 100 100-5s 120-5s 120-5s 140 140 140 140 160 150 180 180 200
2,5 5,0 90 100 120-5s 140 140 140 140 150 140 160 160 180 180 220
2,5 5,5 90 120 120-5s 140 140 140 140 150 150 180 160 200 180 220

r30
r60
r90

3s ...  3-schichtig
5s ...  5-schichtig

> 0,8 * L
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Verpackung | transport

BBs 125

bbs 125 elemente werden in pakete zusammengefasst und mit Folie verpackt. die Größe der pakete wird 

anhand der lieferreihenfolge und des maximal zulässigen Gewichtes pro paket bestimmt. bei deckenelementen 

in sichtqualität ist die sichtseite nach unten orientiert, außer beim untersten element des paketes, damit 

die sichtfläche vor Verschmutzung und beschädigung geschützt ist. bei Wandelementen und bei bbs 125 

stangenware ist die sichtseite nach oben orientiert.

bbs 125 elemente werden grundsätzlich liegend am lKW transportiert.

Montage | Verladung

Auf Wunsch können Montageschlaufen eingearbeitet werden. Montagefertig eingelassene schrauben für das 

Assy-hebesystem von Würth, ab einer stärke von 100 mm, oder auch ein schlaufenhebesystem mit sackloch 

und stabdübel sind ebenfalls möglich.

bei Wandelementen können hebeschlaufen eingearbeitet werden.

cNc Verarbeitung

bbs wird mit automatischen profilier- und CnC-gesteuerten Abbundanlagen bearbeitet. diese 

bearbeitungsmaschinen sind mit Werkzeugen für die bearbeitung eines rohbaustoffes bestückt. Für 

detailinformationen fordern sie bitte das datenblatt CnC-Abbunddetails.

Prozessablauf

die Qualität und der detaillierungsgrad unserer Anbots- und Auftragsabwicklung hängen stark von den zur Verfügung gestellten Unterlagen ab. CAd 

pläne im 3d- oder 2d-Format bilden eine optimale Grundlage. Für einen reibungslosen Ablauf eines projektes ist die Umsetzung der Werkpläne 

in einzelstückzeichnungen notwendig. nach der Auftragserteilung durch den Kunden erfolgt die erstellung der Auftragsbestätigung mit der Freigabe der 

produktion. dazu bekommt der Kunde die fertige projektausarbeitung in Form von einzelstückzeichnungen, Übersichtszeichnungen, stücklisten und 

lieferreihenfolge mit paketlisten. sämtliche Massen, oberflächenausführungen und bearbeitungen sind damit klar definiert. diese daten werden dem 

Kunden zur Kontrolle und anschließenden verbindlichen plan- und produktionsfreigabe übermittelt.

BBs Xl

der transport der bbs Xl elemente kann je nach bedarf liegend oder stehend erfolgen. 

die länderspezifischen einschränkungen in bezug auf transporte mit einer elementbreite größer als 2,5 

bzw. 3 m und einer elementhöhe größer als 2,95 m müssen individuell mit dem Vertrieb geklärt werden. der 

transport erfolgt witterungsgeschützt.
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Nichtsicht c

die nichtsichtqualität wird vorwiegend für den konstruktiven bereich zur nachträglichen 

bauseitigen bekleidung mit z.b. Gipskarton eingesetzt. die lamellen sind gütesortiert und 

technisch getrocknet. An die bbs elemente werden keine optischen Anforderungen gestellt. 

Verfärbungen sowie unterschiedliche holzarten sind zulässig.

industriesicht Bc

diese Qualität ist für den einsatz in Gewerbe- und industriebauten vorgesehen. sie wird stan-

dardmäßig in Fichtenholz mit einseitiger industriesichtqualität ausgeführt und die decklage 

entspricht einer Mischsortierung aus b und C lamellen gemäß din en 13017-1.

Wohnsicht aB

die Wohnsichtqualität findet ihren einsatz unter anderem im  Wohn-, schul- und bürobereich. 

die decklage aus wahlweise Fichte, lärche, zirbe, Weißtanne oder Antique ist einseitig 

geschliffen und entspricht der Mischsortierung von A und b lamellen gemäß din en 13017-1.

sonderbearbeitung

gebürstete oberfläche

tauchimprägnierung

imprägnierung gegen holzzerstörende pilze und insekten
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auszug aus der europäischen Norm DiN eN 13017-1 
klassifizierung der oberfläche von mehrlagigen Massivholzplatten

Merkmale a B c

Verklebung keine offenen Klebefugen
offene Fugen < 100 mm/m
Klebefuge zulässig

offene Fugen < 100 mm/m
Klebefuge zulässig

aussehen und farbe in Farbe und textur
gut ausgeglichen

in Farbe und textur
weitgehend ausgeglichen

keine Anforderungen

textur grobe textur zulässig grobe textur zulässig keine Anforderungen

Äste

Äste bei Fichte: bis 40 mm Ø
gesunde, festverwachsene 
Äste bei lärche: bis 60 mm Ø
einzelne schwarze Äste

gesunde, festverwachsene 
Äste und einzelne schwarze 
Äste zulässig

zulässig

Dübel 2 naturastdübel zulässig zulässig zulässig
harzgallen vereinzelt bis 3 mm x 40 mm zulässig vereinzelt bis 5 mm x 50 mm zulässig zulässig
ausgebesserte harzgallen zulässig zulässig zulässig
rindeneinwuchs nicht zulässig vereinzelt zulässig zulässig

risse vereinzelte oberflächenrisse 
zulässig

oberflächen- und endrisse bis
50 mm länge vereinzelt zulässig

zulässig

Markröhre vereinzelt bis 400 mm länge
zulässig

zulässig zulässig

Druckholz vereinzelt zulässig zulässig zulässig

insektenbefall nicht zulässig nicht zulässig
vereinzelt kleine löcher von 
nicht aktiven larven zulässig

Verfärbung nicht zulässig leichte Verfärbung zulässig zulässig
fäule nicht zulässig nicht zulässig nicht zulässig

splint bei lärche schmale streifen bis 
20 % der lamellenbreite zulässig

zulässig zulässig

Qualität der 
oberflächenbearbeitung

vereinzelt kleine Fehlstellen 
zulässig

vereinzelt Fehlstellen zulässig keine Anforderungen

Die holzfeuchteänderung und somit die auswirkung auf die optik von sichtoberflächen teilt sich in 3 schritte:

Produktion: durch die kreuzweise Verleimung der technisch getrockneten lamellen (holzfeuchtigkeit 12 % +/- 2 %) wird das natürliche schwinden 

und Quellen von bbs auf ein Minimum reduziert. 

rohbau und Montage: bbs unterliegt während der Montage- und rohbauzeit den natürlichen Klimaänderungen welche saisonal bedingt sind. somit 

ist eine Änderung der holzfeuchte, an die vorherrschenden klimatischen bedingungen möglich.

gebäudenutzung: bei einer dauer von bis zu 3 heizperioden stellt sich bei bbs eine mittlere holzfeuchte von ca. 8 - 10 % ein. diese Anpassung der 

holzfeuchte kann bei bbs mit sichtoberflächen zu optischen Änderungen wie risse oder Fugen führen. dies hat auf die statischen eigenschaften von 

bbs keinen einfluss.

Auch bei sorgfältigster herstellung oder durch geringe holzfeuchteschwankungen von bbs können risse und Fugen nicht gänzlich ausgeschlossen 

werden. bei sichtqualität kann durch deckende Anstriche dieses erscheinungsbild verstärkt werden.

stärkere Außenlagen bei bbs wirken sich grundsätzlich positiv auf das tragverhalten aus, führen jedoch im Gegenzug zu einem stärkeren schwind- und 

Quellverhalten und somit zu erhöhter riss- und/oder Fugenbildung.

2  Messungen von ovalen dübeln wie bei Ästen

seit Jahren verwenden wir für BBs Wohnsichtqualität aB die bewährte Doppellängslage. diese besteht 

immer aus einer 20 mm dicken sichtdecklage verklebt mit einer zweiten mindestens 20 mm dicken längslage. 

so kombinieren wir beste sichtqualität und hohe Formstabilität der decklage mit großer tragkraft des elementes. 

die echte Qualität einer brettsperrholz sichtqualität erkennt man erst nach 1 bis 3 heizperioden. 

Nutzen sie unsere erfahrung zu ihrem Vorteil.
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BaueN WirD sich VerÄNDerN –
Nachhaltiges BaueN WirD zuM staNDarD

holz als nachhaltiges Baumaterial

Öko-Bonus holz

holz = nachwachsend   

holz = aktiver Co2 - speicher

holz = ökologisch recyclebar

binderholz Brettsperrholz BBs = aktiver co2-speicher

in 1 m³ bbs sind nach dem produktionsprozess noch immer 676 kg Co2 „gespeichert“!

bbs Jahresproduktion = 120.000 m³ = 81.000 to „gespeichertes“ Co2

das ist so viel Co2 wie:  53.500 mal der Flug München - new York - München verursacht

               46.500 Autos pro Jahr ausstoßen

               9.100 europäer pro Jahr verursachen

der baum entzieht während der Fotosynthese der luft Co2 und wandelt es in Kohlenstoff C und sauerstoff o2 um. C bleibt im baum gespeichert und o2 gibt 

der baum wieder an die Atmosphäre ab. rund eine Milliarde Vorratsfestmeter (1 Festmeter entspricht ca. 1 m³) holz stehen im Wald zur nutzung bereit. 

Österreich liegt damit im europäischen spitzenfeld und ist sogar in punkto holzvorrat pro ha Waldfläche im Vergleich zu den eU-hauptproduzenten und 

-märkten führend. Ungefähr 31 Millionen Festmeter wachsen pro Jahr nach. davon werden im Moment nur zwei drittel geerntet.

holz und „graue energie“

„Graue energie“, das ist jener Aufwand, der für die Gewinnung, herstellung und den transport von bau- und Werkstoffen entsteht.

in den dominierenden Materialien wie stahl, beton, ziegel oder Aluminium steckt viel „Graue energie“, die beim Abbau und der herstellung in Minen, 

elektrolyse, hochöfen oder brennwerken benötigt wird. Außerdem werden diese Materialien meist mit dämmstoffen kombiniert, die aus erdöl hergestellt sind.

Auch in holz steckt „Graue energie“, allerdings deutlich weniger. Warum das so ist, liegt auf der hand: holz wächst fast von selbst. Außer natürlich 

fallendem regen und sonnenenergie, die keinen Aufwand in der Ökobilanz bedeuten, fallen keine „Aufwände“ an. die energie für die pflege des Waldes 

und der holzernte ist vernachlässigbar gering.

Positive energiebilanz

in holzprodukten ist mehr energie gespeichert, als für ihre herstellung benötigt wird. Mehr als 50 % der gespeicherten sonnenenergie wird auf den 

weiteren nutzungsweg mitgenommen und steht am ende des nutzungszyklus als Wärmeenergie oder strom wieder zur Verfügung.

9.500 MJ sonnenenergie 

0,9 to Co2

0,5 to Wasser

nährelemente, n, p, K, Mg, Ca

1 m³ holz = 9.500 MJ gespeicherte 

sonnenenergie (absolut trocken)

0,7 to sauerstoff

0,3 to Wasser

PEFC 06-35-20

Binderholz Bausysteme gmbh
A-5400 hallein/salzburg · fon +43 6245 70500-0 · fax +43 6245 70500-7001
bbs@binderholz.com · www.binderholz.com


